
Немагнитные Утяжеленные Бурильные Трубы

 Применение немагнитных материалов для изготовления бурильных труб 
обусловлено требованием исключить влияние магнитных масс на 
магнитометрические системы определения пространственного 
направления скважины в процессе бурения. Обычно при бурении наклонно-
направленных скважин применяются отечественные легкосплавные 
бурильные трубы, а горизонтальных - импортные из низкоуглеродистых 
хроммарганцевых аустенитных сплавов. Легкосплавные трубы имеют 
недостаточную жесткость и подвержены коррозии, что приводит к высокой 
аварийности и низкой точности проводки скважин. Импортные НУБТ не 
обладают достаточной коррозионной стойкостью при вскрытии пластов с 
агрессивными флюидами. Научно-производственное предприятие 
"Горизонт" разработало отечественную сталь аустенитного класса группы 
АГ, в которой в качестве основного стабилизирующего аустенит-элемента 
используется азот. При этом значительно снижаются затраты на 
использование никеля, повышается прочность без потерь пластичности и в 
определенном сочетании с хромом значительно (в 1,4 раза) повышается 
устойчивость к коррозионному воздействию.

 


